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PROGRAMA DE ENSINO

1. INFORMACOES:

Disciplina: Materiais de Construcao
Cadigo: ECV- 5330 Natureza: Obrigatéria
Equivalente: ECV1330
Horas aula/semana: 04 Horas aula / total: 72
Créditos teéricos: 03 Créditos praticos: 01
Pré-requisito(s): ENQ 5114 - Quimica Tecnoldgica B
Oferta (Curso): Engenharia de Producéo Civil e Engenharia Sanitaria
2. OBJETIVOS:
TERMINAL Capacitar o profissional a utilizar materiais que atendam fatores de ordem técnica,

econdmica e estética, para emprego em obras civis.

ESPECIFICOS O aluno devera ser capaz de:

1- Selecionar e coletar amostras representativas para a realizagcao de ensaios
padronizados;

2 - realizar ensaios de caracterizacdo de qualidade de materiais em consonancia
com as normas técnicas;

3 - interpretar laudos de ensaios.

3. CONTEUDO PROGRAMATICO:

3.1 - Propriedades Gerais dos Materiais

3.1.1 - Pedras Naturais:

3.1.1.1 - Aulas Tedricas: Conceito. - Terminologia (TB-3). - Escolha de uma pedra para construgao. -
Defeitos das pedras. - Classificagao das rochas. - Descricao e emprego das rochas regionais mais
importantes. - Estudo tecnol6gico;

3.1.1.2 - Aulas Praticas e de Laboratério: Determinagdo da massa especifica aparente pelos processos
- Geométrico, Frasco graduado e Balancga hidrostatica. - Determinagao da massa especifica absoluta
pelos processos: Picndmetro e Balanga hidrostatica. - Determinagdo da compacidade e da porosidade
de uma rocha. - Determinagao da resisténcia a compressao.

3.1.2 - Agregados:

3.1.2.1 - Aulas Tedricas: Definigao. - Classificagao. - Produgéo. - Terminologia. -

3.1.2.1.1. Agregado miudo: Definicdo. - Propriedades. - Filers. - Métodos de determinagao da umidade.
- Granulometria. - Inchamento da areia. - Impurezas no agregado mitdo; i
3.1.2.1.2 - Agregado graudo: Forma dos graos. - Coeficientes de forma (AFNOR). - Impurezas. - Indices
de boa qualidade.

3.1.2.2 - Aulas Praticas: Granulometria. - Impurezas nos agregados. - Coeficientes de forma. - massa
unitaria- Inchamento da areia. - Massa especifica aparente. - Teor de umidade.

3.1.3 - Aglomerantes:

3.1.3.1 - Aulas Tedricas:

3.1.3.1.1 - Generalidades. - Classificagdes e empregos;

3.1.3.1.2 - Gesso e cal aérea - Matérias primas. - Nog¢des de fabricagao. - Compostos e constituintes
quimicos;

3.1.3.1.3 - Cal Hidraulica e Cimento Portland: Matérias primas. - No¢des de fabricagdo. - Compostos. -
Constituintes quimicos;

3.1.3.1.4 - Cimento Branco, Cimento Pozolanico, Cimento Metallrgico e Cimento Aluminoso: Matérias
primas. - Noc¢oes de fabricacdo. - Compostos e constituintes quimicos. - Resumo histérico do
aglomerante.

3.1.3.2 - Aulas praticas:

3.1.3.2.1 - Ensaios: Consisténcia normal de uma pasta. - Inicio e fim de pega. - Expansibilidade.

3.2 - Argamassas:

3.2.1 - Aulas Tedricas:

3.2.1.1 - Generalidades . - Classificagado. - Dosagens, - Empregos.

3.2.2 - Aulas Préticas:

3.2.2.1 - Ensaios com Argamassas: - Consisténcia normal. - Moldagem. - Capeamento. - Rompimento
de corpo de prova.

3.3 - Concretos:

3.3.1 - Aulas Tedricas:




3.3.1.1 - Generalidades. - Definigao.

3.3.1.2 - Classificagado dos concretos hidraulicos

3.3.1.3 - Propriedades do concreto fresco.

3.3.1.4 - Propriedades do concreto endurecido.

3.3.1.5 - Fatores que influem sobre as propriedades dos concretos.

3.3.1.6 - Dosagem empirica.

3.3.1.7 - Produgéo. - Transporte. - Langamento. - Adensamento. - Cura.

3.3.1.8 - Tratamento de juntas de concretagem.

3.3.1.9 - Concretos especiais.

3.3.2 - Aulas Préticas:

3.3.2.1 - Ensaios: Determinagéo da consisténcia (Slump-test).- Moldagem. - Capeamento. -
Rompimento de corpos de prova de concreto.

3.4 - Madeiras:

3.4.1 - Aulas Tedricas:

3.4.1.1 - Resumo histérico. - Classificagao das arvores. - Classificagdo das madeiras. - Crescimento
das arvores. - Composigao quimica. - Identificagao vulgar e botanica. - Produgéo e corte. - Desdobro. -
Nomenclatura das pegas e bitogagem.

3.4.1.2 - Propriedades fisicas e mecanicas das madeiras:

3.4.1.2.1 - Caracteristicas Fisicas: Umidade. - Retratilidade. - Massa Especifica Aparente. -
Condutibilidade térmica e elétrica. - Durabilidade;

3.4.1.2.2 - Propriedades mecanicas das madeiras: Cotas de qualidade. - Compressao axial de pegas
curtas. - Flexao estatica. - Flexdo dinamica (resiliéncia). - Fendilhamento. - Tragdo normal as fibras. -
Dureza superficial. - Alteragdes. - Deterioragdes. - Métodos de preservagao. - Eficiéncia do tratamento.
- Preservativos. - Métodos de secagem. - Aproveitamento da madeira. - Madeira reconstituida. -
Madeira compensada. - Tratamento acustico com madeiras. - Prote¢édo de pegas de madeira contra o
fogo. - Usos das madeiras.

3.4.2 - Aulas Praticas e de Laboratério - Ensaios:

3.4.2.1 - Compressao axial de pegas curtas;

3.4.2.2 - Flexao estética;

3.4.2.3 - Flexao dinamica (resiliéncia);

3.4.2.4 - Fendilhamento;

3.4.2.5 - Tragéo normal as fibras;

3.4.2.6 - Dureza superficial.

3.5 - Materiais Ceramicos:

3.5.1.1 - Resumo histérico;

3.5.1.2 - Argilas: construgao, classificagéo, plasticidade, resisténcia, porosidade e impurezas;

3.5.1.2 - Produtos ceramicos: tijolos, telhas, manilhas, lajotas, azulejos, pisos, lajotas e louga sanitaria.
3.5.2 - Aulas Préticas e de laboratério- Ensaios:

3.5.2.1 - Resisténcia a compressao;

3.5.2.2 - Classificagao;

3.5.2.3 - Absorcgao;

3.5.2.4 - Eflorescéncia nos tijolos;

3.5.2.5 - Resisténcia a flexao e permeabilidade das telhas.

3.6 - Materiais Metalicos:

3.6.1 - Aulas Tedricas:

3.6.1.1- Resumo histérico. - Cristalizacao. - Estrutura cristalina;

3.6.1.2 - Propriedades dos metais. - Aluminio. - Cobre. - Chumbo. - Zinco. - Bronze. - Ago inox. - Ferro
fundido;

3.6.1.3 - Agos para a construgao (tipos, empregos e nomenclatura).

3.6.2 - Aulas praticas e de laboratério:

3.6.2.1 - Ensaios de tragao e dobramento dos agos.

3.7 - Materiais Betuminosos:

3.7.1 - Aulas Tedricas:

3.7.1.1- Resumo histérico. - Caracteristicas fundamentais;

3.7.1.2 - Asfaltos. - Rochas asfalticas. - Asfaltos naturais. - Asfaltos de petréleo. - Asfaltos oxidados. -
Asfaltos diluidos. - Emulsdes asfalticas;

3.7.1.3 - Alcatrdes;

3.7.1.4 - Mistura de produtos betuminosos. - Produtos betuminosos filerizados;

3.7.1.5 - Propriedades dos produtos betuminosos: Densidade. - Dureza. - Penetracao. - Viscosidade. -
Ponto de amolecimento. - Ponto de fulgor. - Adesividade. - Ductilidade;

3.7.1.6 - Formas e emprego dos materiais betuminosos em estanqueidade: Generalidades. - Bases e




produtos de estanqueidade. - Capas ou revestimentos de produtos de aplicagdo a quente. - Produtos
de aplicagao a frio. - LAminas impermeaveis.

3.7.1.7 - Misturas betuminosas para pavimentagao: Pavimentos asfélticos (tipos principais e
classificacao);

3.7.1.8 - Imprimagéo. - Capa ligante. - Tratamentos superficiais;

3.7.1.9 - Concreto asfaltico.

3.7.2 - Aulas Praticas e de laborat6rio:

3.7.2.1 - Ensaios com materiais betuminosos: Densidade. - Dureza. - Viscosidade.- Ponto de
amolecimento. - Ponto de Fulgor.

3.8 - Tintas e Vernizes:

3.8.1 - Aulas Tedricas:

3.8.1.1 - Defini¢des. - Fungdes das tintas e vernizes. - Psicodindmica das cores.

3.8.1.2 - Processamento da pintura. - Preparagao das superficies. - Fundos. - Massas. -
Condicionadores.

3.8.1.3 - Tipos de tintas e seus constituintes.

3.8.1.4 - Métodos de controle da qualidade das tintas.

3.8.1.5 - Alguns defeitos das tintas.

3.8.1.6 - Tintas especiais.

3.8.1.7 - Tipos de Vernizes e seus constituintes.

3.9 - Vidros:

3.9.1 -Aulas Tedricas:

3.9.1.1 - Resumo histérico. - Constituigao. - Classificagéo. - Tipos. - Usos.
3.9.1.2 - Dimensionamento.

3.10 - Plasticos:

3.10.1 - Aulas Tedricas:

3.10.1.1 - Resumo histérico. - Conceituagao. - Constituigao.

3.10.1.2 - Métodos de moldagem.

3.10.1.3 - Principais tipos.

3.10.1.4 - Propriedades e caracteristicas principais.

3.10.1.5 - Tubos e conexdes de PVC.

3.11- Borrachas:

3.11.1 - Aulas Tedricas:

11.1.1. - Histdrico. - Constituigcdo. - Obtengao.

11.1.2 - Propriedades.

11.1.3 - Borrachas sintéticas.

11.1.4 - Usos.

3.12 - Palestras: Representantes de industrias de materiais de construcéo.
3.13 - Viagem de Estudos: Visita a industrias ceramicas, de artefatos de ferro e de beneficiamento de
madeiras.

3.
3.
3.
3.

BIBLIOGRAFIA:

4.1 - Normas Brasileiras: Serao indicasas durante o desenvolvimento dos assuntos- ABNT;

4.2 - Duriez et Arambide: “Nouveaux Traité de materiaux de construction” - Paris. Dunod - 3v;

4.3 - Azambuja, Marco Aurélio: Origem, Formagao e Composi¢ao Mineraldgica dos Solos”- (CnPq);
4.4 - V. Vorobiev: “Materiaux de Construction” - Ed.Mir - Em francés ou Espanhol;

4.5 - E.G.Petrucci: “Concreto de Cimento Portland” - Editora Globo;

4.6 - L.A Falgao Bauer: “ Materiais de Construgdo” - Livros Técnicos e Cientificos Editora S.A, - 2v;
4.7 - Reiner, L.E: “Methods and Materiais of Construction” - Editora Ao Livro Técnico;

4.8 - Eladio G.R. Petrucci: “ materiais de constru¢ao”- Editora Globo;

4.9 - Enio J. Vergoza: “Materiais de Construgao”- Editora Emma - 2V;

4.10 José Dafico Alves: “Materiais de Construgao” - Editora Nobel - 2v;

4.11 - Derardo Mayor Gonzales: “ Materiais de Constru¢do” - Colegao Schaum - Exercicios resolvidos;
4.12- Robert L’'Hermite: Ao pé do Muro” - SENAI;

4.13 - A Komar: “Matériaux et Eléments de Construction” - Editora Mir;

4.14 - F.M.Norton: Introducédo a Tecnologia Ceramica” - Editora Edgard Blucher;

4.15 - Lawrence H.Van Vlack: “ Propriedades dos Materiais Ceramicos” - Editora Edgard Blucher;
4.16 - Lawrence H.Van Vlack: “ Principio de Ciéncia dos Materiais™ Editora Edgard Blucher;

4.17- Doyle Morris Leach - Achrader: “ Processos de Fabricagdo e Materiais para Engenheiros- Editora
Edgard Blucher.




		2007-04-24T10:28:06-0300
	ROBERTO FERNANDO VIEIRA




